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REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MEDIANTE FRP 



INTRODUCCIÓN AL REFUERZO MEDIANTE 
CFRP. 
SIKAWRAP Y SIKA CARBODUR. 

MATERIALES COMPUESTOS (Fiber Reinforced Polymer - FRP) 



¿POR QUE REFORZAR LAS ESTRUCTURAS? 

Aumento de cargas verticales 
(Cambios de Uso, Apertura de 

Cavidades, etc) 

Sección insuficiente de vigas 
y columnas 

Acero de refuerzo 
insuficiente 

Baja resistencia a 
compresión del concreto 

Deterioro en el tiempo, 
incendio, impacto, etc. 

Actualización sísmica. 

1950 2015 



¿POR QUE REFORZAR LAS ESTRUCTURAS? 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE 



PATOLOGIA ESTRUCTURAL 

PROCESO PATOLOGICO 

EN LAS ESTRUCTURAS LAS FALLAS SE PONEN DE MANIFIESTO CON LA APARICION DE 
UNA SERIE DE SEÑALES, QUE SE ENGLOBAN DENTRO DE LA SINTOMATOLOGIA 
ESTRUCTURAL. ANTE ESTOS SINTOMAS Y PREVIA INVESTIGACION DE SUS CAUSAS EL 
TECNICO ESPECIALISTA, DEBE ESTABLECER UN DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD QUE 
SUFRE LA ESTRUCTURA. 

CAUSAS DE LESIONES O DEFECTOS 

LAS CAUSAS QUE PUEDEN PROVOCAR LESIONES EN UNA ESTRUCTURA, PUEDEN SER 
MUCHAS, MUY VARIADAS Y PUEDEN ESTAR RELACIONADAS CON EL MISMO PROYECTO, 
CON LOS MATERIALES, CON LA EJECUCION Y CON EL USO O EXPLOTACION DE LA 
ESTRUCTURA. 
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PATOLOGIA ESTRUCTURAL 

Evaluación estructural

Diagnóstico

Definición de los objetivos 

de rehabilitación

Definición de la estrategia 

de rehabilitación

Saneado

Reparación

Refuerzo

Protección

Especificaciones (S.R.R.P)

Programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo futuro

Intervención de la estructura
Control de la 

aplicación

Control de  

recepción



EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

ENSAYOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA 

REVISION DE INFORMACIÓN DISPONIBLE. 
 
TOMA DE MEDICIONES Y FOTOGRAFIAS. 
 
INSPECCION DE FISURAS Y GRIETAS EN LA ESTRUCTURA. 
 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FISURAS Y GRIETAS. 
 
EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO EXISTENTE. 
 
CHEQUEO DEL ACERO DE REFUERZO. 
 
VERIFICACIÓN DE LA CIMENTACIÓN. 
 
MEDICION VIBRACIONES AMBIENTALES. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=MEDICION DE EDIFICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=48R05BpiaSnlaM&tbnid=zCOKGMKA-_Z-TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arquitecturacotidiana.com/servicios/delineacion/&ei=xdAKUsixOdXh4AP36YCQBg&bvm=bv.50723672,d.aWc&psig=AFQjCNHvuEL3rqnqC3R7pYroeM8sNqZWIg&ust=1376526888191538
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=fisurometros&source=images&cd=&cad=rja&docid=nQ3qIi50hJHcyM&tbnid=WsdwsgiyO3QYsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/285278-energia-desastre-nuclear-de-fukushima-xv-305.html&ei=Xdz1UYzIIo_l4APRsIGIDg&bvm=bv.49784469,d.dmg&psig=AFQjCNEp8xsbQXYVA1faLuyHN7iJMGE29A&ust=1375153608753381
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=ESCLEROMETRO&source=images&cd=&cad=rja&docid=rLIpO-0gBOhtQM&tbnid=mEo9Llyt_RcF3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directindustry.es/prod/proceq/esclerometros-de-hormigon-7242-52715.html&ei=m84KUoShDK2i4APanICACQ&bvm=bv.50723672,d.aWc&psig=AFQjCNEW04wUpMq8Oj_dcLI1c0KH9glzqg&ust=1376526354569898


EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

ELABORACION DE MODELOS MATEMATICOS 

LOS MODELO MATEMÁTICOS DEBEN SER LO MAS EXACTOS POSIBLES A FIN DE 
CAPTURAR CON MUCHA PRECISIÓN LA RESPUESTA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN, SE 
DEBEN CONSIGNAR LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS Y DEBE SER CALIBRADO 
CON LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VIBRACIONES. 



Refuerzo de Estructuras de Concreto mediante FRP 

1991: Primera aplicación de láminas CarboDur® 

Ibach Bridge, Zurich (Suiza) 

GAMA SIKA® 
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CFRP 


